MATERIALES USADOS EN LA INDUSTRIA MECANICA 
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Clasificacion tecnoldgica

» Aceros estructurales

» Aceros de construccion
mecdanica

» Aceros inoxidables
» Aceros para herramientas
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SON ACEROS DESTINADOS PRINCIPALMENTE A LA FABRICACION
DE ELEMENTOS DE MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA MECANICA

Ejes de transmision de potencia
- Engranajes

- Rodamientos

- Resortes, muelles y ballestas
- Palieres

- Coronas

- Bulones y tuercas

- Cadenas y pifiones

- Pernos de pistdn

- Bielas

- Cigliefiales

- Arboles de transmisién

- Barras de torsion
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REQUERIMIENTOS GENERALES

Alta Resistencia Mecénica
Alta Resistencia a la fatiga
Alta resistencia a la torsion
Buena Maquinabilidad
Alto limite eldstico

Buena aptitud a tratamiento térmicos

Fundamental: Templabilidad

Cementacion

Martempering
Austempering
Otros ; X Normalizado
Excelente calidad superficial Etc.
Rectitud.

No requieren soldabilidad




